Отчет

о научной, научно-инженерной и организационной деятельности

академика А.А. Жарменова 

за 2017 год

1. Жарменов Абдурасул Алдашевич - доктор технических наук, профессор, академик.

Место работы в настоящее время – Генеральный директор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» (РГП «НЦ КПМС РК»), телефон: 259-00-79, факс: 259-00-75, e-mail: nc@cmrp.kz. 
2. Участие в разработке законодательных и нормативных актов, концепций, программ, создании новых и совершенствовании деятельности имеющихся предприятий, объединений, научно-инженерных центров.


В 2017 году возглавлял: 
· проект по строительству завода комплексных сплавов в г. Караганде
· проект по строительству ферросплавного завода в Кыргызской Республике.
3. Участие в выполнении научно-технических программ и проектов, его результат, подготовка к промышленной реализации (разработка ТЭО, бизнес-планов, инвестиционных предложений, внедрение в производство).

Выполнялись работы по программам и проектам МИР РК, МОН РК.
Осуществлял научное руководство: 
· Программой «Инновационные технологии для развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2015-2017 годы» (МИР РК).
Получены следующие основные результаты:
- Из низкокачественных бурожелезняковых высокофосфористых руд Лисаковского месторождения получен конкурентоспособный высококонцентрированный дефосфорированный железный концентрат с содержанием железа 65 %, фосфора не более 0,25 %, удовлетворяющий требованиям металлургического передела. 

- Впервые в Казахстане в полупромышленных условиях выплавлен из окисленных никель-кобальтовых руд хромоникелевый чугун, который взамен нержавеющего лома пригоден для производства жаропрочных и коррозионостойких сталей по стандартам AISI.
- Разработаны и испытаны технологии получения: 
· ферросилиция (марки ФС75) с низким содержанием алюминия для выплавки электротехнических сталей (динамной и трансформаторной) с использованием в качестве восстановителя кремнеуглерода, полученного из рисовой шелухи;
· коррозионностойких материалов на основе шлака ниобиевого производства. Наработана и испытана в промышленных условиях их опытная партия; 
· кристаллического кремния с использованием отхода производства - высокодисперсного диоксида кремния (микросилика);
· лигатур, пригодных для внепечной обработки расплавов, с использованием некондиционного сырья (отвальных шлаков, отсевов от дробления высокоуглеродистого феррохрома, малозольных углей), что позволяет значительно снизить себестоимость конечной продукции. Технология отработана в полупромышленных условиях на руднотермической электропечи с мощностью трансформатора 0,3 MВА;
· спецсталей в электродуговых печах с использованием сплавов с кальцием, бором, хромом в качестве замены традиционных модификаторов (силикокальций). Проведены промышленные плавки самоупрочняющейся, жаропрочной и коррозионностойкой сталей с модифицированием опытными лигатурами ферроалюмосиликокальцием, алюмосиликохромом, ферробором в условиях ФЛЦ ТОО «Кұрылысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау»; 
· переработки свинецсодержащих отходов медеплавильного производства с  селективным разделением рения и осмия на первой стадии. Извлечение рения в раствор составляет 99,7 %, осмия в газовую фазу - 99,9%. 
- Разработаны новые составы химически стойких, огнеупорных материалов для ремонта и футеровки высокотемпературных агрегатов черной металлургии, для защиты от воздействия агрессивных сред. Высокоглиноземистая бетонная смесь для футеровки укрытия системы аспирации главных желобов доменных печей (крышек желобов) внедрена на ДП № 2, 3  АО «АрселорМиттал Темиртау». 
· Проектом «Изучение технологических свойств опытного образца флотоаппарата с высокочастотным ротационным пульсационным аэратором для обогащения тонковкрапленных золотосодержащих руд Казахстана» (ГФ МОН РК на 2015-2017 гг.).
Получены следующие основные результаты:
· Изучено влияние частотного фактора на эффективность обогащения микродисперсий на опытном флотоаппарате с высоконапорным ротационным пульсирующим аэратором (ВРПА). Установлены оптимальные аэрогидродинамические режимы для обогащения руд месторождений Архалы, Бакырчик, Комаровское, Майкаин, хвостов флотации Васильковской обогатительной фабрики, золотосодержащей руды месторождения Киргизии.
· В ходе сравнительных испытаний флотационного обогащения  золотосодержащего сырья на стандартной флотомашине и опытном флотоаппарате с ВРПА установлено, что опытный флотоаппарат с ВРПА обеспечивает существенное улучшение качества концентрата (содержание золота увеличивается  в среднем в 2 раза) при повышении извлечения благородного металла.

4. Работа с отечественными (республиканскими и муниципальными) и зарубежными фондами и грантами.
Выполнялся 1 проект при финансировании АО «НАТР».

Получено положительное заключение АО «Фонд науки» на финансирование в 2018г. трех проектов по коммерциализации, нацеленных на:

- производство перрената аммония;

- переработку хризотил-асбестовых отходов;

- производство рафинированных сортов ферромарганца.

5. Перечень научных публикаций, патентов, ноу-хау.

Опубликовано 3 монографии, 6 научных статей, 7 докладов на международных конференциях, подано 6 заявок на изобретение, получено 1 положительное решение на выдачу патента и 5 патентов на изобретение.

Список публикаций 2017  г. прилагается.

6. Основные сводные результаты научно-инженерной и производственной деятельности.

6.1 Коммерциализация проекта «Сплав «Казахстанский»:

· осуществляется строительство 1-ой очереди Карагандинского завода комплексных сплавов;
· ведутся работы по строительству 1-ой очереди Ферросплавного завода проектной мощностью 200 тысяч тонн сплава в год в г. Таш-Кумыре Кыргызской Республики.
6.2 Внедрение новой технологии производства и эксплуатации высокоглиноземистой бетонной смеси для футеровки укрытия системы аспирации главных желобов доменных печей АО «АрселорМиттал Темиртау»:
- проведены опытно-промышленные испытания и осуществляется поставка высокоглиноземистой бетонной смеси для футеровки укрытия системы аспирации главных желобов доменных печей (для крышек желобов) в АО «АрселорМиттал Темиртау» (Акт внедрения от 19.10.2017г.).

6.3 Внедрение инновационной технологии HiTeCC (высокотемпературной щелочной обработки  хвостов CIL Суздальского завода) в АО  «ФИК «Алел» на участке «Суздальский»:
- Построен и запущен в опытно-промышленную эксплуатацию производственный цех горячего цианирования с получением 401,736 кг в год высококачественного золотосеребрянного сплава Доре. 

- С 2017 года производится дополнительный металл в готовой товарной продукции – сплаве Доре (Акт внедрения от 11.09.2017 г.).

6.4 Внедрение ионообменной технологии кучного выщелачивания золота из окисленных руд месторождения Васильевское:
- Построен на руднике Васильевский в Восточно-Казахстанской области на основе разработанной технологии с использованием ионообменной смолы участок кучного выщелачивания производительностью 500 тыс тонн руды в год. 
- Создано 113 новых рабочих  мест. 
- Получено первое золото в виде сплава Доре (Акт внедрения от 22.12.2017г.).
6.5 Промышленные испытания технологии плавки и обработки самоупрочняющейся, жаропрочной и коррозионностойкой сталей в условиях ФЛЦ ТОО «Құрылысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау»:
- Проведены промышленные плавки самоупрочняющейся, жаропрочной и коррозионностойкой сталей с модифицированием опытными лигатурами ферроалюмосиликокальцием, алюмосиликохромом, ферробором в условиях ФЛЦ ТОО «Кұрылысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау». 
- Внесены дополнения в действующий технологический регламент ФЛЦ ТОО «Кұрылысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау». 
- Установлено, что модифицирование сталей разработанными лигатурами существенно повысит служебные свойства отливок и увеличит срок их службы (Акт промышленных испытаний от 25.09.17 г.).
6.6 Промышленные испытания шлакообразующей смеси в кислородно-конвертерном цехе АО «АрселорМиттал Темиртау»: 
- По результатам проведенных испытаний внесены изменения в действующую технологическую инструкцию ТИ-СК-07 «Внепечная обработка стали для слябовых МНЛЗ». Получен акт о проведении промышленных испытаний на промежутке УПК-МНЛЗ (Установка печь-ковш – Машина непрерывного литья заготовок) и определения ассимилирующей способности смеси) АО «АрселорМиттал Темиртау» по внепечной обработке стали в сталеразливочном ковше шлакообразующей зольной алюмосиликатной смесью на основе зол ТЭЦ. 
- По данным опытных плавок установлено, что потери температуры на участке УПК-МНЛЗ с использованием шлакообразующей смеси значительно меньше, чем на сравнительных плавках без использования шлакообразующей смеси (8-10 ºС), т.е. охлаждение металла при обработке стали шлакообразующей алюмосиликатной смесью происходит медленнее. 

- Отмечено  снижение степени загрязненности готовой стали неметаллическими включениями, а также снижение вероятности образования шлакометаллических настылей. Полученная готовая сталь по химическому составу и механическим свойствам соответствует требованиям ГОСТ.
6.7 Полупромышленные испытания флотореагента универсального действия для обогащения полиметаллических руд в филиале РГП «НЦКПМС РК» ГНПОПЭ «Казмеханобр»:

- Получен флотореагент универсального действия для обогащения полиметаллических руд. Разработан стандарт организации СТ РГП 990340008397-20.59-01-2017 "Флотореагент из рисовой шелухи". 
- В ходе полупромышленных испытаний в филиале РГП «НЦКПМС РК» ГНПОПЭ «Казмеханобр» нового флотореагента в качестве всенивателя и собирателя установлена экономическая эффективность его производства и использования вместо традиционных реагентов Т-92 и данафлот ТМ 067 (Акты испытаний от 30.06.2017г., 12.07.2017г.).  

6.8 Научно-хозяйственный (производственный) эксперимент по апробации углеродминеральной кормовой добавки для сельскохозяйственной птицы в ТОО «Комания Сары-Булак»:

- Создана углеродминеральная кормовая добавка из рисовой шелухи (УМД). Показано, что УМД не обладает токсичностью и работает в качестве биологически активного вещества в кормлении сельскохозяйственной птицы. Разработан стандарт организации (технические условия) СТ РГП 990340008397-10.91-02-2017 "Углеродминеральная кормовая добавка из рисовой шелухи".
- В ходе научно-хозяйственного (производственного) эксперимента в ТОО «Комания Сары-Булак» подтверждена рентабельность применения УМД в кормлении сельскохозяйственной птицы мясного и яичного направления (Акт от 15.06.2017г.). 
7. Участие в подготовке научных и инженерных кадров.

Подготовка научных кадров

Подготовка научных кадров осуществляется посредством руководства магистерскими и PhD-диссертациями. 28 сотрудников РГП «НЦ КПМС РК» обучаются в магистратуре, в т.ч. 9 чел. - по программе целевой подготовки и 6 чел. – в профильной магистратуре по подготовке кадров для ГМК в рамках реализации программы ГПИИР-2, 15  сотрудников обучаются в докторантуре, в т.ч. 5 - по программе целевой подготовки.

Персонально являюсь научным руководителем 1 докторанта PhD.
Подготовка инженерных кадров
Подготовка инженерных кадров осуществляется на основе меморандумов и договоров с отечественными вузами о  совместном сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов посредством проведения ознакомительной, производственной, преддипломной и дипломной практик студентов. В 2017 г. на базе РГП «НЦКПМС РК» различные виды практики прошли более 160 студентов.
8. Информационная деятельность (выпуск журналов, сборников, публикации в СМИ, подготовка и участие в конференциях, совещаниях, семинарах) 

Выпуск журналов
1. Являюсь сопредседателем редакционного совета научно-технического журнала «Промышленность Казахстана», издаваемого РГП «НЦ КПМС РК». 
Журнал включен в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов диссертаций по направлениям: Науки о Земле  и географические науки, Технические науки и технологии. В 2017 г. опубликовано 2 номера.
2. Член редакционного совета журнала «Комплексное использование минерального сырья».
В соответствии с профилем деятельности осуществлял рецензирование статей, поступивших на опубликование. 
Выступления в СМИ
1. Принял участие в программе Таңшолпан на телеканале Қазақстан от 30 июня 2017 г. с презентацией деятельности РГП «НЦКПМС РК».
2. Выступил в программе Таңшолпан на телеканале Қазақстан от 19 июля 2017 г. по вопросам сырьевого обеспечения машиностроительной отрасли Казахстана, а также в поддержку работы «Разработка технологий мирового уровня по вовлечению в переработку низкокачественного (высокофосфористого бурожелезнякового) и техногенного сырья, обеспечивающих рост конкурентоспособности производства стали, и их коммерциализация», представленной на соискание Государственной премии РК им.аль-Фараби 2017 г.

3. Дал интервью корреспонденту газеты «Казахстанская правда» А. Турысбековой в области сырьевого обеспечения машиностроительной отрасли Казахстана. Информация представлена в статье «Создан комплекс технологий» // Казахстанская правда. - № 134 (28513). – 17 июля 2017 г. – С. 3.

Подготовка и участие в конференциях, совещаниях, семинарах
Принял участие в организации/работе:
- Торжественной сессии Общего собрания НАН РК, посвященной 70-летнему юбилею НАН РК с участием Президента РК Н.А. Назарбаева. г. Алматы, 22.02.2017 г.
- Бекжановских чтений. Международной научно-практической конференции «Инновации и перспективные технологии геологоразведочных работ в Казахстане». г.Алматы, 16-17 марта 2017 г.

- Круглого стола «Сырьевое обеспечение машиностроительной отрасли Казахстана». г. Алматы, 14 июля 2017 г.

- Международной научно-практической конференции «Минерагения Казахстана». г. Алматы,  21-22 сентября 2017 г. 

- Круглого стола на тему «Перспективы развития металлургической отрасли». г.Караганда, 28 сентября 2017 г. 

10. Участие в международном научно-техническом сотрудничестве.

РГП «НЦ КПМС РК» поддерживает тесные международные связи с партнерами из разных стран, в 2017 г. выполнялись работы по договорам с АО «RMG Copper», АО «RMG Gold» (Грузия), Пекинский центральный научно-исследовательский институт по горному делу и металлургии (КНР), ОАО «Кыргызалтын», ООО "Vertex Gold Company" (Киргизия), ООО "Техносфера-Экотех Групп", ООО "Технощит", АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ», ООО «ШевИнвестТрейд», ООО «Камский кабель», ООО "Уфахимкомплект", ООО «Аккумуляторные технологии» (Россия) и др.
Принимал личное участие в переговорах и встречах с компаниями:

- POSCO (Южная Корея), Ligas Gerais Industria (Бразилия), International  Corporation of Metal and Alloy Development Holding (Германия), Kitec (Иран) по вопросам коммерциализации научных разработок в области ферросплавов;

- Jinzhou Tian Sheng Heavy Industry Co. Ltd. (КНР) по обсуждению сотрудничества в реализации проекта по проведению опытно-промышленных испытаний технологии получения ферросилиция с низким содержанием алюминия.
А.А. Жарменов 
___________________________
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